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Lokalelement

Versuch: Korrosion eines Eisennagels durch Lokalelementbildung 

Geräte/Material: 

- Petrischale - Eisennägel - Kupferdraht - Schleifpapier

Chemikalien:

- Phenolphthalein - Kaliumhexacyanoferrat(III) – Natriumchlorid – Agar

Durchführung:

Die folgenden Stoffe abwiegen und in ein 100 ml BG geben, 

2 g Natriumchlorid 

0.3 g Agar.

Spatelspitze einer Mischung aus Kaliumhexacyanoferrat(III) und Phenolphthalein

Die Substanzen in 30 ml entionisiertem Wasser lösen, aufkochen und anschliessend noch heiss in eine Petrischale giessen. Vor dem Erstarren des Gels folgende zwei Nägel (blank poliert mit dem Schleifpapier) in die Lösung legen:


- Nagel 1 alleine, darf nichts anderes berühren


- Nagel 2, mit blankem Kupferdraht umwickelt, ein Ende des Kupferdrahtes berührt das Zinkblech

Beobachtung: 

